
 

 

 GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS 
Código 

FO-SB-

12/v0 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/111 

 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

AUTOR(ES): NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 

NOMBRE(S)  PEDRO ANDRES_         APELLIDOS: _ROMAN ORTEGA 

FACULTAD:_DE INGENERIAS _____________________________________ 

PLAN DE ESTUDIOS: INGENERIA CIVIL________________________ 

DIRECTOR: 

NOMBRE(S): _JORGE ____ APELLIDOS: SANCHEZ MOLINA_________ 

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): ESTUDIO LAS MATERIAS PRIMAS DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CÚCUTA PARA LA FABRICACIÓN DE LADRILLOS AISLANTES 

REFRACTARIOS USADOS COMO MATERIALES DE CONTRUCCIÓN __ 

Resumen 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Materiales, estudio, ladrillos, cucuta, refractarios, construcción  

CARACTERISTICAS: 

PÁGINAS: _111__   PLANOS: _1__ ILUSTRACIONES: _3___   CD ROOM: _1__ 
Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo Operativo del Proceso Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha 24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

 

 

Se estudiaron diferentes mezclas con el objetivo de incrementar el tiempo de vida útil de los 

hornos y reducir el impacto ambiental que se genera al realizar la cocción de productos del 

sector cerámico en hornos elaborados con ladrillos convencionales, ya que en la actualidad las 

autoridades ambientales han generado medidas de control nacional, que se hacen necesarias 

minimizar el impacto, tal como es planteado en la resolución 1309 de 2013 (El ministro de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2013), en la cual se establecen los niveles 

permisibles de emisiones gaseosas y de material particulado a la atmósfera, así como las 

temperaturas máximas en los hornos. 
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