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RESUMEN 

Este trabajo realizó un análisis y correlación de resistencias tomadas a un muro en sistema 
industrializado, utilizando ensayos destructivos y no destructivos en el concreto. La información se 
obtuvo a través de ensayos llevados acabos en el laboratorio. La población son las compañías de 
construcción en sistema industrializado. El muestreo corresponde a los grupos de cilindros. Se logró, 
analizar los resultados de la resistencia. Se comparó, la influencia del curado de los cilindros en la 
resistencia del concreto. Seguidamente, se verificó la incidencia de los errores en el tratamiento. 
Posteriormente, se determinó la confiabilidad de la toma de cilindros. Finalmente, se comprobó cuál de 
los datos obtenidos entre la extracción de núcleos y la esclerometría se acerca más a la resistencia 
encontrada en los cilindros 
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