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Este proyecto realizó una comparación de mezclas de mortero con aditivo refractario y 

mezclas de mortero con melaza para la creación de morteros con propiedades 

refractarias. Para ello, se realizó una investigación tipo experimental exploratoria ya que 

se observó una serie de actividades, informes y ensayos con el fin de aplicar su 

desarrollo y proponer con base en los resultados alternativas de mejora. La recolección 

de información se obtuvo a través de una bitácora que nos permitió encontrar y 

referenciar con precisión la información requerida. La población, corresponde a las 3 

briquetas por cada mezcla y por cada tiempo de fraguado. El muestreo, se evidenció en 

las nueve muestras por cada mezcla 3 por cada tiempo de envejecimiento, para un total 

de 18 muestras. Se logró, comparar la mezcla de mortero  con aditivo refractario SIKA- 

con la mezcla tradicional de melaza. Seguidamente, se diseñó la mejor mezcla de 

mortero en cantidades idóneas para el uso de aditivos refractarios y cantidades 

volumetrías de melaza. Posteriormente, se sometió a los ensayos de laboratorio las 

mezclas convencionales y las tradicionales previamente diseñadas. Finalmente, se 

concluyó de manera efectiva el desempeño de la mezcla tradicional con melaza en 

comparación con la convencional. 
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