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El proyecto de investigación tiene como finalidad analizar el comportamiento de una mezcla de concreto 

liviano de baja densidad reemplazando un porcentaje de ceniza volante como agregado fino y 

Poliestireno expandido como agregado grueso, evaluando sus principales propiedades físicas para 

determinar su viabilidad constructiva y económica. Para ello, se elabora una investigación experimental 

debido a que se realizan ensayos de laboratorio para 11 diseños de mezcla de concreto. En los resultados 

se evaluan las principales propiedades físicas de los agregados. Seguidamente, se analizan las 

características físico-químicas de la ceniza volante procedente de la central Termotasajero. Igualmente, 

se establece la viabilidad constructiva de las mezclas de concreto liviano. Se realiza un estudio 

comparativo entre los resultados de los ensayos de las principales propiedades físicas de las mezclas de 

concreto. Finalmente, se realiza un análisis de costos unitarios para 1 m
3
 de la mezcla diseñada de la 

cual se obtenga mejores resultados y compararlo con el costo de 1 m
3 
de concreto convencional. 
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