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El proyecto de investigación tiene como finalidad estudiar las propiedades físicas de agregados 

pétreos para concreto del área metropolitana de Cúcuta: ríos Pamplonita, Zulia y Táchira. Para 

ello, se elabora una investigación descriptiva con un enfoque cuantitativo buscando conocer las 

propiedades físicas de los agregados pétreos para concreto, sujeto a las condiciones y 

variabilidad de tres canteras del área metropolitana de Cúcuta. En los resultados se obtienen 

agregados pétreos para concreto mediante un muestreo en pila en las canteras  seleccionadas. 

Seguidamente, se analizan las propiedades físicas de los agregados pétreos del área 

metropolitana de Cúcuta. Finalmente, se relacionan los resultados de las propiedades físicas de 

los agregados pétreos del área metropolitana de Cúcuta: ríos Pamplonita, Zulia y Táchira, para 

su interpretación y verificación de requisitos y especificaciones en el marco de la normativa 

INVIAS. 
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