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Este proyecto se realizó En Las Minas Carmencita 4, Santa Helena Y Baseli 2, con el fin 

de construir mezclas óptimas para la obtención de coque de esta manera el objetivo 

principal es obtener mezclas homogéneas que garanticen promedios ponderados que 

avalen una mejor calidad del producto final, cumpliendo con los requisitos del 

consumidor y a la vez, mejorando la comercialización del coque, así mismo, 

contribuyendo en la solución de la problemática fronteriza que vive la región y por ende 

el gremio carbonero. Su metodología en primer lugar la técnica exploración, se realiza 

obteniendo la información del tema correspondiente, mediante fuentes bibliográficas que 

sirvió de apoyo para la realización del trabajo de campo. En segundo lugar se procede al 

trabajo de campo, donde se recolectan las muestras de carbón correspondientes de las 

minas Carmencita 4, Baseli 2 y Santa Helena. Los resultados de calidad muestran que las 

mezclas sugeridas en una proporción de 2:2:1 de las minas Baselli 2, Santa Helena y 

Carmencita 4 respectivamente, son las que muestran mayor porcentaje de carbono fijo, 

menor azufre y alto poder calorífico. 
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