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Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal estudiar el comportamiento de la viruta de 

aluminio en el concreto, el aluminio es donado por las empresas que producen este residuo lo cual hace 

económico su utilización como agregado al concreto.  Los ensayos realizados son elaborados bajo las 

estrictas normas técnicas colombianas NTC y el reglamento colombiano de construcción sismo 

resistente NSR-10. Los ensayos de laboratorio son elaborados en las instalaciones de la empresa RC 

PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. quien aporta los equipos especializados y 

materiales seleccionados para el proceso de investigación. Dicho proceso ayuda a mejorar la resistencia, 

a bajar el peso de cualquier estructura armada en concreto y también disminuye costos de producción 

siendo así competitivo en caso de llegar a ser un material comercial. Estas características le dan a esta 

mezcla un gran beneficio para ser utilizado en la ingeniería civil. 
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