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RESUMEN:    

 

En el presente trabajo se investigó, mediante pruebas de laboratorio, sobre el 

comportamiento de láminas sometidas a flexión ejecutada solo con soldaduras 

frontales transversales y se compararon estos datos simulando la misma prueba 

empleando el método de elementos finitos. Para ello se realizó el diseño de la 

probeta sobre la cual se aplicó una fuerza máxima promedio de 8.433Kn. 

Finalmente se obtuvo que el error máximo presentado se da en el esfuerzo sobre 

la platina, siendo del 10,94%, el cual se encuentra dentro del rango de error 

admisible 
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