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El proyecto se desarrolló en modalidad de investigación, en donde se obtuvieron 

los contenidos de humedad en muestras de arcilla de las formaciones geológicas 

León y Guayabo, presentes en el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta. 

Estos resultados fueron obtenidos mediante el secado por medio de un 

horno microondas y, comparados con los resultados obtenidos por medio del 

horno eléctrico y del Speedy.  
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